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Panneau semi-rigide mono densité revêtu d’un voile de verre noir.

ROCKglace

Isoler les parois verticales par l’extérieur sous bardage rapporté

références, Conditionnement

 le + produit : revêtement voile de verre 
noir pour toutes les applications derrière un 
parement perforé ou ajouré. 
Admis en ERP - Euroclasse A1 - incombustible.

Caractéristiques techniques

DIPLÔMES

 ACERMI			    KEYMARK 
02/015/029			   008-SDG5-029

 DoP
CPR-DoP-FR-019

Réaction au feu (Euroclasse) A1

Conductivité thermique (W/m.K) 0,035

Potentiel calorifique (MJ/m2/cm) 0*

Masse volumique nominale (kg/m3) 39

Critère de semi-rigidité Certifié ACERMI

Longueur (mm) 1350

Largeur (mm) 600

Tolérance épaisseur T3

Stabilité dimensionnelle DS(70,90)

Absorption d’eau à long terme WL(P)

Absorption d’eau à court terme WS

Transmission de vapeur d’eau MU1

Référence
Dimensions

L x l x e (mm)

Résistance
thermique

(m².K/W)

Nombre de 
panneaux/

colis

Nombre
de m²/
palette

Nombre 
de pièces/ 

palette

Nombre
de colis/

palette

Camion tautliner 
m²/ chargement 

(22 palettes)
Quantité 

minimum Codes EAN

72526 1350 x 600 x 55 1,55 10 64,80 80 8 1 425,60 - 3 53731 0072801

72527 1350 x 600 x 70 2,00 9 58,32 72 8 1 283,04 - 3 53731 0072818

72529 1350 x 600 x 80 2,25 7 45,36 56 8 997,92 - 3 53731 0072825

72532 1350 x 600 x 100 2,85 6 38,88 48 8 855,36 - 3 53731 0072832

72533 1350 x 600 x 120 3,40 5 32,40 40 8 712,80 - 3 53731 0072849

72534 1350 x 600 x 140 4,00 4 25,92 32 8 570,24 - 3 53731 0072856

72535 1350 x 600 x 150 4,25 4 25,92 32 8 570,24 - 3 53731 0072863

72537 1350 x 600 x 180 5,10 3 19,44 24 8 427,68 - 3 53731 0072870

72539 1350 x 600 x 200 5,70 3 19,44 24 8 427,68 - 3 53731 0072887

Echelle de densité
— +

* De par son Euroclasse A1, le produit ROCKGLACE est à dissocier 
du terme «Matériau Combustible» comme défini par le réglement de 
sécurité contre l’incendie applicable à la façade. A ce titre, le produit 
ROCKGLACE est exonéré de calcul dans  l’évaluation globale de la 
masse combustible mobilisable de la façade. Sa masse combustible 
mobilisable est à considérer comme nulle.
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Isoler les parois verticales par l’extérieur sous bardage rapporté

♦	Étape 1 : Préparation du chantier

Une étude préalable doit définir les modes de fixations 
du système d’isolation thermique par l’extérieur, entraxe 
d’ossatures pour le bardage rapporté, fonction des con-
traintes climatiques (règles neige et vent), des contraint-
es mécaniques (résistance aux chocs), des contraintes 
de mise en œuvre (dimension du bardage, densité de 
fixation, résistance aux séismes,…), des particularités de 
l’ouvrage (hauteur, géométrie, angles, ouvertures,…).
Les panneaux d’isolant rigides ou semi-rigides doivent 
être approvisionnés sur le chantier et stockés à l’abri des 
intempéries. 
Les panneaux ROCKWOOL dont le certificat ACERMI men-
tionne les classements WS et « isolant semi-rigide » sont 
conformes aux prescriptions des cahiers CSTB n° 3585 V2 
et 3586 V2.

En effet le CPT stipule que l’isolation thermique est réali-
sée à partir de matériaux bénéficiant d’une certification 
ACERMI dont le classement ISOLE minimal est  : 
I1 S1 O2 L2 E1 (O2 : isolant non hydrophile, L2 : isolant se-
mi-rigide).

En l’absence de classement ISOLE, on peut utiliser des 
panneaux de laine minérale bénéficiant d’une certification 
ACERMI attestant des niveaux :

-	WS, ce qui correspond au critère d’absorption à court 
terme (24 h) par immersion partielle Wp  1,0 kg/m2 
selon la norme EN 1609 – Méthode A. Nota : le classe-
ment WL (P) ne se substitue pas au classement WS,

-	« isolant semi-rigide » pour l’épaisseur concernée. 

Les chevilles de fixations pour isolant doivent être appro-
visionnées séparément en nombre suffisant.

♦	Étape 2 :  Pose des supports d’ossature

La pose des supports d’ossature (pattes équerres ou at-
taches) doit être réalisée conformément aux prescriptions 
du fabricant et des règles de l’art (DTU et cahiers CSTB).

Le choix de l’isolant n’a aucune incidence sur le mode de 
pose de l’ossature.
L’isolant n’est qu’un élément de remplissage visant à as-
surer l’isolation thermique et acoustique de la façade.
L’emploi d’un isolant en laine de roche, incombustible par 
nature (Euroclasse A1) participe à l’augmentation de la 
performance de la façade en terme de risque incendie.

♦	Étape 3 : Pose de l’isolant

Dans le cas du bardage rapporté et des revêtements 
en pierres attachées, deux modes de pose des panneaux 
sont possibles avec ou sans découpe préalable.

Les dispositifs de fixations du bardage et des équipe-
ments rapportés sur la façade (pattes équerres, entre-
toises, supports d’échafaudage, de luminaire,d’enseigne, 
de gouttière,…) sont considérés déjà posés conformément 
aux instructions de leurs fabricants respectifs.

- Sans découpe préalable :
Les panneaux rigides et semi-rigides doivent être saignés 
sur toute leur épaisseur pour être embrochés plus facile-
ment sur les pattes équerres métalliques déjà fixées au 
mur support.
Les laines de roche ROCKWOOL ne peuvent être embro-
chées sans cette saignée préalable au risque de détéri-
orer l’isolant.
Pour ce mode de pose, il est nécessaire que les montants 
d’ossature bois ou métallique ne soient pas posés avant 
l’isolant.

- Avec découpe préalable :
Les panneaux doivent être découpés aux espaces entre 
ossature. Cet espace peut être :
-	Soit la distance entre 2 lignes d’équerres métalliques 
dans le cas d’une pose à l’arrière de l’ossature.
-	Soit la distance entre 2 bords d’ossature (montants mé-
talliques ou chevrons) dans le cas d’une pose entre 
l’ossature.

MISE EN ŒUVRE d’une isolation par l’extérieur sous bardage rapporté
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Les panneaux doivent être posés horizontalement ou 
verticalement à joints décalés bien jointifs et maintenus 
par 1 à 4 chevilles pour isolant par panneau (cheville avec 
rondelle de diamètre 80 mm).
- 1 cheville dans le cas de pose où l’ossature participe au 
maintien de l’isolant (pose derrière l’ossature)

- 2 chevilles dans le cas de pose où l’ossature ne participe 
pas au maintien de l’isolant (pose entre ossature)

- 4 chevilles dans le cas des points singuliers soumis aux 
actions du vent (angles de bâtiment ou site exposé).

Les perçages des avant trous sur le mur support doivent 
être réalisés lors du positionnement de l’isolant sur 
le mur. Par conséquent, il convient d’utiliser des forets 
de longueur adaptée pour respecter les 25 à 50 mm de 
pénétration de la cheville dans le mur (données à vérifier 
auprès du fabricant de la fixation).

L miniforet = EpIsolant + LProfondeur de perçage

Les chutes devront être réutilisées au maximum pour le 
traitement des points singuliers. Elles doivent être fixées 
par une cheville centrale.

Une lame d’air ventilée de 2 cm minimum doit 
obligatoirement être respectée entre le nu extérieur 
de l’isolant et la face intérieure du parement extérieur. 
La pose d’un pare-pluie n’est pas nécessaire lors de 
l’isolation de murs en maçonnerie car l’étanchéité à l’eau 
de la façade est obtenue par l’élément de bardage associé 
à la lame d’air de 2 cm.

Les panneaux d’isolant mis en œuvre en bardage rapporté 
n’ont pas pour fonction d’assurer l’étanchéité à l’eau 
de la façade, toutefois la rigidité des panneaux apporte 
une précaution supplémentaire sur ce point et évite le 
foisonnement de l’isolant dans la lame d’air à long terme. 

Le caractère non hydrophile de la laine de roche permet 
de répondre aux exigences des applications en façades à 
joints ouverts. Les panneaux classés WL(P) en absorption 
d’eau à long terme par immersion partielle résistent à la 
pluie lors de la pose, la lame d’air permettra l’évacuation 
des eaux de ruissellements.
Les panneaux semi-rigides et rigides ne peuvent être 
comprimés par conséquent leur mise en œuvre dans 
les points singuliers doit être réalisée avec soin. Les 
panneaux doivent être découpés à la scie ou au couteau 
sur toute leur épaisseur selon la forme recherchée.
Les panneaux FINISHBOARD se calent entre le mur et les 
retours de tableau métalliques.

♦	Étape 4 : Pose de l’ossature

L’ossature doit être posée conformément aux prescriptions 
du fabricant de manière à respecter la lame d’air de 2 cm 
et réglée de façon à obtenir la planéité et l’aplomb correct 
de la façade.

♦	Étape 5 : Pose de la peau extérieure

Le bardage rapporté ou le revêtement attaché doit être 
mis en œuvre dans la continuité des prescriptions du 
fabricant du système par fixation sur le réseau d’ossature 
mis en place à l’étape 4.

♦	Étape 6 : Fin de chantier
Les chutes d’isolants nus et les emballages devront être 
rapportés chez un distributeur assurant la collecte des 
déchets non dangereux inertes (pour l’isolant) et non 
dangereux non inertes (pour les emballages), en déchète-
rie ou sur les plateformes de tris des déchets issus du 
bâtiment. 

Isoler les parois verticales par l’extérieur sous bardage rapporté


